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SECRETARIA DE ECONOMIA 
DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-80004-6-SCFI-2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SE.- Secretaría de 
Economía.- Dirección General de Normas. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-80004-6-SCFI-2015, NANOTECNOLOGÍAS-

VOCABULARIO-PARTE 6: CARACTERIZACIÓN DE NANO-OBJETOS. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X, 51-A, 51-B y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46  del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del 

Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de  la 

materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enuncia a 

continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo  la 

responsabilidad del Comité Técnico de Normalización Nacional en Nanotecnologías, lo que se hace del 

conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. 

El texto completo de la Norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho Organismo ubicado 

en Kilómetro 4.5 carretera a los Cues, Código Postal 76246 Municipio del Marqués, Estado de Querétaro. 

Teléfono 014422110500 y/o al correo electrónico: rlazos@cenam.mx, o consultarlo gratuitamente en la 

Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Pachuca No. 189, Colonia Condesa, 

Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06140, Ciudad de México. 

La presente Norma Mexicana NMX-R-80004-6-SCFI-2015 entrará en vigor 60 días naturales contados a 

partir del día natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial 

de la Federación. SINEC-20180924121025774. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-R-80004-6-SCFI-2015 Nanotecnologías-vocabulario-parte 6: Caracterización de nano-objetos. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana relaciona términos y definiciones relevantes a la caracterización de nano-objetos. 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir alguna sobre el tema 

tratado. No obstante, esta norma es idéntica a la Especificación Técnica ISO/TS 80004-6:2013 

Nanotechnologies —Vocabulary —Part 6: Nano-object characterization. 

Bibliografía 

IEC 60050-845:1987, International Electrotechnical Vocabulary-Chapter 845: Lighting ISO 472:2013, 

Plastics-Vocabulary. 

ISO 921:1997, Nuclear energy-Vocabulary. 

ISO 4618—2:2014, Paints and varnishes-Terms and definitions. 

ISO 3252:1999, Powder metallurgy-Vocabulary. 

ISO 3497:2000, Metallic coatings-Measurement of coating thickness-X-ray spectrometric methods. 

ISO 9276-1:1998, Representation of results of particle size analysis-Part 1: Graphical representation. 

ISO 9277:2010, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption-BET method. 
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ISO/TS 10797:2012, Nanotechnologies-Characterization of single-wall carbon nanotubes using 

transmission electron microscopy. 

ISO 10934-2:2007, Optics and optical instruments-Vocabulary for microscopy-Part 2: Advanced techniques 

in light microscopy. 

ISO 13099-1:2012, Colloidal systems-Methods for zeta-potential determination-Part 1: Electroacoustic and 

electrokinetic phenomena. 
 

ISO 13320:2009, Particle size analysis-Laser diffraction methods. 

ISO 13943:2008, Fire safety-Vocabulary. 

ISO 14644-1:1999, Cleanrooms and associated controlled environments-Part 1: Classification of air 

cleanliness. 

ISO 14644-6:2007, Cleanrooms and associated controlled environments-Part 6: Vocabulary. 

ISO 14695:2003, Industrial fans-Method of measurement of fan vibration. 

ISO 14966:2002, Ambient air-Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles-

Scanning electron microscopy method. 

ISO 15202-3:2004, Workplace air-Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by 

inductively coupled plasma atomic emission spectrometry-Part 3: Analysis. 

ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution-Differential electrical mobility analysis for 

aerosol particles. 

ISO 16014-1:2012, Plastics-Determination of average molecular mass and molecular mass distribution of 

polymers using size-exclusion chromatography-Part 1: General principles. 

ISO 17751:2007, Textiles-Quantitative analysis of animal fibres by microscopy-Cashmere, wool, speciality 

fibres and their blends. 

ISO 18115-1:2010, Surface chemical analysis-Vocabulary-Part 1: General terms and terms used in 

spectroscopy. 

ISO 18115-2:2010, Surface chemical analysis-Vocabulary-Part 2: Terms used in scanning probe 

microscopy. 

ISO 22309:2011, Microbeam analysis-Quantitative analysis using energy-dispersive spectrometry (EDS) for 

elements with an atomic number of 11 (Na) or above. 

ISO 24173:2009, Microbeam analysis-Guidelines for orientation measurement using electron backscatter 

diffraction. 

ISO 26824:2013, Particle characterization of particulate systems-Vocabulary. 

ISO 29301:2017, Microbeam analysis-Analytical transmission electron microscopy-Methods for calibrating 

image magnification by using reference materials having periodic structures. 

NMX-R-27687-SCFI-2014, Nanotecnologías-Terminología y definiciones para nano-objetos-Nanopartícula, 

nanofibra and nanoplaca. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2014. 

NMX-R-80004-1-SCFI-2014, Nanotecnologías-Vocabulario-Parte 1: Conceptos básicos. Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2014. 

 

Atentamente, 
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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2019.- El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 

Normalización, Alfonso Guati Rojo Sánchez.- Rúbrica. 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-10798-SCFI-2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SE.- Secretaría de 
Economía.- Dirección General de Normas. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-10798-SCFI-2016, NANOTECNOLOGÍAS-

CARACTERIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO DE UNA CAPA POR MICROSCOPÍA DE BARRIDO CON 

ELECTRONES Y ESPECTROMETRÍA DE DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE RAYOS X. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X, 51-A, 51-B y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46  del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del 

Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de  la 

materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enuncia a 

continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo  la 

responsabilidad del Comité Técnico de Normalización Nacional en Nanotecnologías, lo que se hace del 

conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. 

El texto completo de la Norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado 

en Kilómetro 4.5 carretera a los Cues, 76246 Municipio de El Marqués, Querétaro. Teléfono 014422110500 

y/o al correo electrónico: rlazos@cenam.mx, o consultarlo gratuitamente en la Dirección General de Normas 

de esta Secretaría, ubicada en Pachuca No. 189, Colonia Condesa, Código Postal 06140, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

La presente Norma Mexicana NMX-R-10798-SCFI-2016 entrará en vigor a los 60 días naturales contados 

a partir del día natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario 

Oficial de la Federación. SINEC-20180924121314301. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-R-10798-SCFI-2016 

Nanotecnologías-Caracterización de nanotubos de carbono de una 

capa por microscopía de barrido con electrones y espectrometría de 

dispersión de energía de rayos x. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma establece métodos basados en microscopía de barrido con electrones y espectrometría  de 

dispersión de energía de rayos X para caracterizar la morfología e identificar la composición elemental de 

catalizadores y otras impurezas inorgánicas presentes en polvos y películas de nanotubos de carbono  de 

una capa (SWCNT), tanto en bruto como purificados. 

Los métodos descritos para los SWCNT también son aplicables al análisis de nanotubos de carbono de 

capa múltiple (MWCNT). 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir alguna sobre el tema 

tratado. No obstante, esta Norma Mexicana es idéntica a la Especificación Técnica ISO/TS 10798:2015 

Nanotechnologies-Characterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy 

and energy dispersive X-ray spectrometry analysis. 

Bibliografía 

ASTM E1508-98, Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-Dispersive Spectroscopy. 
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BANDOW, S., RAO, A. M., WILLIAMS, K. A., THESS, A., SMALLEY, R. E. and EKLUND, P. C. (1997). 

Purification of single-wall carbon nanotubes by microfiltration. Journal of Physical Chemistry B 101 1997, 

8839-8842. 

BS EN 15443:2011, Solid recovered fuels-Methods for the preparation of the laboratory sample. 
 

DAI, H., Carbon nanotubes: opportunities and challenges, Surface Science 500 2002 218-241. 

DECKER, J. E., HEIGHT WALKER, A. R., BOSNICK, K., CLIFFORD, C. A., DAI, L., FAGAN, F., HOOKER, 

S., JAKUBEK, Z. J., KINGSTON, C., MAKAR, J., MANSFELD, E., POSTEK, M. T., SIMARD, B., 

STURGEON, R., WISE, S., VLADAR, A. E., YANG, L., and ZEISLER, R., Sample preparation protocols for 

realization of reproducible characterization of single-wall carbon nanotubes, Metrologia 46 2009 682-692. 

DILLON, A. C., JONES, K. M., BEKKEDAHL, T. A., KIANG, C. H., BETHUNE, D. S., HEBEN, M. J., Nature 

386 1997 377. 

DUESBERG, G. S., BURGHARD, M., MUSTER, J., PHILIPP, J., ROTH, S., Chem. Commun., 1998, 435. 

GOLDSTEIN, J., NEWBURY, D., JOY, D., LYMAN, C., ECHLIN, P., LIFSHIN, E., SAWYER, L., and 

MICHAEL, J., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, 3rd ed. Kluwer Academic/Plenum 

Publishers, NY, 2003. 

ISO/TS 10797 Nanotchnologies-Characterization of single-wall carbon nanotubes using transmission 

electron microscopy. 

ISO/TS 11308, Nanotechnologies-Characterization of single-wall carbon nanotubes using 

thermogravimetric analysis. 

ISO 14595:20014, Microbeam analysis-Electron probe microanalysis-Guidelines for the specification of 

certified reference materials (CRMs). 

ISO 16700:2016, Microbeam analysis-Scanning electron microscopy-Guidelines for calibrating image 

magnification. 

ISO 22309:2011, Microbeam analysis-Quantitative analysis using energy-dispersive spectrometry (EDS) for 

elements with an atomic number of 11 (Na) and above. 

ISO 23833:2013, Microbeam analysis-Electron probe microanalysis (EPMA)-Vocabulary. 

ISO Guide 35, Reference materials-Guidance for characterization and assessment of homogeneity and 

stability. 

NMX-R-10929-SCFI-2014 Nanotecnologías-Caracterización de muestras de nanotubos de carbono de 

múltiples capas (NTCMC), correspondiente a ISO/TR 10929 Nanotechnologies-Characterization of multi-

wall carbon nanotube (MWCNT) samples. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre 

de 2014. 

RINZLER, A. G., LIU, J., DAI, H., NIKOLAEV, P., HUFFMAN, C. B., RODRIGUEZ-MACIAS, F. J., BOUL, 

P. J., LU, A. H., HEYMANN, D., COLBERT, D. T., LEE, R. S., FISCHER, J. E., RAO, A. M., EKLUND, P. C. 

and SMALLEY, R. E., Large-scale purification of single-wall carbon nanotubes: Process, product, and 

characterization. Applied Physics A: Materials Science and Processing 67 1998 29-37. 

SINNOTT, S. B. and ANDREWS, R., Carbon Nanotubes: Synthesis, Properties and Applications, Critical 

Reviews in Solid State and Materials Science 26(3) 2001 145-249. 
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Atentamente, 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2019.- El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 

Normalización, Alfonso Guati Rojo Sánchez.- Rúbrica. 


